"mélning

bOL er feit alkydmalning sem er létt
notkun, flytur vel og myndar sterka og
varanlega halfgljdandi lakkfilmu. pOL

hefur mikio vedrunarpol.

POL er einkum cetlad til
notkunar & barujarns-

pok 0g adra malmfleti
utanhuss, par sem mikid
Mee0ir 4 0g 0skaod er half-
gljdandi aferoar.

Litir:

pOL er framleitt i nokkrum STADALLITUM
en a0 auki er bodid upp & mikinn fjolda
lita med litun & POLI i stofnum.

Afera:
Halfgljdandi (Silkimatt).

Malun:
Med sprautu, rullu eda pensli.

Varadarflokkur:
2 - 1til 2 -3, breytilegt eftir lit.

Upplysingar pessar eru samkveemt okkar bestu vitund. Enga dbyrgd eda tryggingu fyrir drangri er pé unnt ad gefa, par ed
skilyrdi vid notkun eru utan takmarka okkar umrdda.

bynnir og hreinsun dhalda:
Med MINERALTERPENTINU.

burrktimi:
Snertipurrt eftir um 3-5 kist. vid 20°C.

Yfirmalun:
Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir adstaeedum.
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bykkt (flediseigja):
um 70 KU (25°C).

Edlismassi:
Um 1,20 g/ml vid (25°0), liti0 eitt
breytilegt eftir lit.

burrefni:
Um 70% af massa eda um 50% af rum-
mali (reiknad), litio eitt breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,08-0,12 I/m? i umferd, breytilegt
eftir hrjufleika flatar, malunaradferd og
adsteedum. Samsvarar um 50pm purr-
filmupykkt.

Lagmarks vinnsluhitastig:

Floturinn sem mala 3, skal vera minnst
3°C yfir daggarmorkum loftsins, medan &
malun og pornun malningar stendur.

VOoC-efni:

Skv. reglugerd 1025/2005 pa eru vio-
midunarmaork VOC fyrir pessa voru fl. A/i
600 g/ (2007)/500 g/I (2010). pessi
vara innheldur ad hamarki 400 g/1.

Malning hf - Dalvequr 18, 201 Képavogur - Simi 580 6000 - /77a/n/ng./s



